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STUCCO RILEVATO

Strukturierbarer Streichputz mit fein- bis mittelkigen Marmorzuschlagen. Verleiht einen
modern-rustikalen Effekt.

Kurze Produktbeschreibung:

STUCCO RILEVATO - ist eine exzellenter Streichpmtit fein- bis mittelkdrnigen Marmorzuschlagen. Basdukt
bietet hervorragende Haftfahigkeit, Wasser- undsklbsebbesténdigkeit. Mit STUCCO RILEVATO entstehen
unverwechselbare Oberflachen in rustikaler Optik. Zkzentuierung der Oberflachenstruktur, welche W&nden
die traditionelle Mittelmeeroptik verleiht, ist PAELLO MEDITERRANEO als Oberflachenlasur zu empfehle

Anwendung:

Das Material kann mit einer Kelle, einem Spachtiraeiner Farbrolle aufgetragen werden. Die offene
Verarbeitungszeit betragt etwa dreil3ig Minuten. 800 RILEVATO ermdglicht mittlere, bis zu 7 mm stark
Schichten in einem Arbeitsgang. Ausdrucksstarkeeaindrucksvolle Formen entstehen in mehrschichtigerftrag.

Verarbeitungstemperatur:
Mindestens +5€C Untergrund und Umgebungsluft.

Trockenzeit:

Bei einer Umgebungsluft von +2@°und einer Luftfeuchtigkeit von 65 % ist der Anelrinach 7-8 Stunden
oberflachen-trocken und Uberstreichbar. Der Aristist nach etwa 3 Tagen durchgetrocknet und belgstahig. Bei
niedrigeren Temperaturen und héherer Luftfeuchttgigeben sich Trocknungsverzégerungen. EmpfehiDiey
Oberflache sollte nicht vor Ablauf von 2 - 3 Woclgareinigt werden.

Technische Angaben:
Wasserloslich, umweltfreundlich, [6semittelfrei fidsionsoffen (dampfdurchlassig)

Bindemittel: Acrylat-Copolymer-Dispersion
Verdlinnungsmittel: Wasser

Glanzgrad: matt

Farbton: weil3e Basis, unpigmentiert

Abténung: nach NCS. Die Farbtonwirkung kann vom ddgitund, der Struktur und der Art der Technik leich
variieren. Ein Probeauftrag ist empfehlenswert.

Dichte: 1,9 kg/l

Viskositat: 20.000 mps

pH-Wert: 7-8

Trockenzeit: Nach etwa 8 Stunden, vollig durchgihidrach etwa 22 Tagen, (bei +23°C, 50% relativdtfeuchte).

Lagerung: An einem kiihlen Ort bei mindestens @5Frostfrei lagern. Angebrochenes Gebinde bald reedhen.
Ungetont und ungeotffnet mind. 12 Monate haltbar.

Verbrauch: Je nach Struktur, Auftragsverfahren 8adgfahigkeit des Untergrundes etwa 1-2 kg/m?2. Kdtbgelingte
Abweichungen kdnnen durch einen Probeauftrag esltmtterden.

Produkt-Code Farben und Lacke: M-DF 01
Gefahrenkennzeichnung: entfallt

Besondere Hinweise: Fur Kinder unzugénglich aufiteem Bei Berlihrung mit den Augen griindlich mit \8&rs
ausspulen. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Prodoktiationen beachten. Nicht in die Kanalisationwasser
oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zschightenden Oberflachen gut abdecken. Farbspiitzerassen
Zustand mit Wasser abwischen. Weitere HinweiseesBibherheitsdatenblatt.

Entsorgung: Trockene Materialreste sind als Badl@b@iiler als Haushaltsmill zu entsorgen. Flissigaekiblreste
sind bei einer autorisierten Sammelstelle fir Abitm/Lacke abzugeben. AVV Abfallschlissel Nr. 08211
Schadstofffrei.

Gebindegrofie: 15,0 kg.



Verarbeitungshinweise

Vor der Applikation ist auf einen glatten, festaockenen, sauberen und tragfahigen Untergrunatizten. Bei
Unebenheiten, Ausbliihungen, Sinterschichten, Tréitelm korrosions- férdernden Bestandteilen odehd
tragenden Verbundschichten ist eine je nach Erfaisentsprechende Untergrundvorbehandlung zwingend
erforderlich. Daher ist die vorhandene BeschichtamigEignung, Trag- und Haftfahigkeit zu prifenciitragende
Bestandteile und ungeeignete Beschichtungen sihtbogsgemar zu entfernen und nach Vorschrift zoegen.
Leimfarben sind abzuwaschen. Lack- und Olfarbaststrsind anzuschleifen und zu séubern, notfalla matherigem
anlaugen. Der Untergrund ist je nach Anwendungraadjeren, siche VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.
Rissgefahrdende Untergriinde wie Gipskarton, Fasttepl, StoRfugen, Ubergange sollten zusétzlicheatwierden,
um mdglichen Rissen vorzubeugen.

Tragféahigkeitsuntersuchung

1. Das Abféarben von Altanstrichen lasst sich einfanit einem befeuchteten Papierstreifen bestimmweicher leicht
Uber die Farbe hin und her gewischt wird. Bei melfarbanstrichen ein dunkles und bei dunklen eile$@apierstick
verwenden. Beim festzustellenden Abfarben oder dibllen ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung
erforderlich. Eine Grundierung mit Tiefengrund &gemittelfreier Basis wird empfohlen.

2. Die Qualitat der Tragféhigkeit und Haftfestigken Altanstrichen kann anhand des Gitterschnitsh DIN EN
ISO 2409 ermittelt werden. Bei erkennbarem Abbtatten mehr als 20 % ist eine fachgerechte
Untergrundvorbehandlung notwendig. Eine GrundienmitgTiefengrund und Ausbesserungen an jeweiligieteh
wird empfohlen.

3. Alte Zementputz-, Kalkputz- und Gipsputzobettiiéiec sind auf Absanden zu tGberprifen. Hierfir kanr8sl
Schleif-Vlies Streifen verwendet werden. Durch Himd Herscheuern ist die Qualitat der Tragfahigked
Kratzfestigkeit der Oberflache zu bestimmen. Be#stZustellendem Absanden und tiefen Schrammemist e
fachgerechte Untergrundvorbehandlung zwingend @eftich. Hierzu sind Grundierungs- und Ausbessesartggiten
durchzufiithren, u. U. mit einem lésemittelhaltigeaf@ngrund.

Saugfahigkeitsuntersuchung

Fur die Untersuchung der Feuchtmittelaufnahmeinst mit Wasser vorverdiinnte Dispersionsfarbe geidtierzu
sollte bestenfalls eine Kontrastfarbe zum Oberi#éarbton ausgesucht werden. AnschlieRend weraen di
ausgewabhlten Teststellen gestrichen. Im Abstandeirer Minute wird durch Aufdriicken von Papierdamidie
Saugféahigkeit bestimmt. Bei geringer Ruckstandsioitgund stark absorbierenden Flachen wird einggiereithte
Untergrundvorbehandlung mit einem Tiefengrund erhigfo.

Tragféhige Untergriinde auf Dispersionsbasis
Vor der Applikation keine besondere Vorbehandluotywendig.

Zementputz

Frisch geputzte Zementflachen i. d. R. nicht vofatibvon vier Wochen streichen, aufgrund der dutiehHydration
verursachten Wasserbildung. Nach vollstandiger Kimong ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung
erforderlich. Durch die alkalischen Eigenschaften ¥ementputzen ist eine Neutralisation des Unterdgs
notwendig.

Gipsputz

Eventuell vorhandene Sinterstellen abschleifenabtizlirsten. AnschlieRend grundieren.

Gipsbauplatten
Saugende Platten grundsatzlich grundieren.

Gipskartonplatten
Spachtelgrat abschleifen. AnschlieRend grundieren.

Beton
Eventuelle Verunreinigungen sowie mehlige und sgm@ubstanzen entfernen. AnschlieBend fluatieren un
grundieren.

Leimfarbenanstriche
Grundlich abwaschen und anschlieRend grundieren.
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Silikatfarbe oder Kalkputz
Silikatfarb- und Kalkputzbeschichtungen nach Mdufieit entfernen oder fluatieren. AnschlieBend gremresh.

Flachen mit Nikotin-, Wasser-, RulR- oder Fettfleake
Nikotin-, Ruf3- und Fettflecken mit Wasser unter @oig eines fettldsenden Haushaltsreinigers abwasoitegut
trocknen lassen. Anschlieend mit einem Isoliergnamrbehandeln.

Holz und andere Holzprodukte
Applikation ohne jegliches Bedenken durchfiihrbar.

Kleinere Defekte
Nach entsprechender Vorbereitung mit Fill- und @&tachtel geman Verarbeitungshinweisen verspadalnel bei
Bedarf grundieren.

Flachen mit Schimmelbefall
Ursachen fir Schimmel- und Pilzbefall untersucliegliche Versiegelung befallener Flachen im Vorwegreneiden.
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Im Hinblick auf die Vielfalt moéglicher Untergriindend unterschiedlichen Gegebenheiten in Bau- bzwoRerungs-
objekten weisen wir den Auftraggeber, Verbrauchet Anwender darauf hin, dass er die Eignung undéaterialien
fur eine bestimmungsgemaRe Verwendung fir einekrkten Zweck in einem konkreten Objekt in eigener
Verantwortung zu priifen hat. Nach der Herausgater aeuen Auflage verliert die vorliegende Infotioa ihre
Gililtigkeit. Dieses Technische Datenblatt basieftangjéhriger Entwicklungsarbeit und praktischefaBrung. Der
Inhalt bekundet kein rechtliches VertragsverhaltBis gelten unsere Allgemeinen GeschéaftsbedingurigeRahmen
dieser Information sind umfassende Anweisungemig€iBearbeitung aller in der Praxis anzutreffendatergriinde
nicht méglich. Kontaktieren Sie bei Fragen bitts @&coDer® Farben Service-Center.

DecoDer® Farben
Max-Planck-Stral3e 31
21423 Winsen Luhe

Tel. +49 (0) 4171 60 59 -62
Fax +49 (0) 4171 60 60 -59
www.decoder-farben.de
info@decoder-farben.de



